
- maksymalna pojemność wodna - powyżej 45%
- zawartość frakcji poniżej 0,063 mm wynosi 5%
- pojemność powietrzna przy maksymalnej pojemności wodnej  > 10%
- porowatość ogólna > 60%
- zawartość materii organicznej ok.10%
- pH - 6,0-7,5 

3- zasolenie - poniżej 1,0 NaCl g/dm
- wodoprzepuszczalność > 0,5 mm/min
- współczynnik zagęszczania ok. 1,2 

Przesiane i wyselekcjonowane kruszywo mineralne drenażowe o różnych frakcjach na bazie tufu wulkanicznego
z naturalnych skał mineralnych, kompost, piasek płukany

od 10 cm





ok. 60%
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